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既調合

※1.ALC 面、多孔質地下、粗面、その他下地に問題がある場合には、カケンフィラー（粉体 20kg 袋、混和液 10kg 石油缶）、ミラクファンドＫＣ-1000（粉体 20kg 袋、混和液 5kg ポリ容器）などにて、
下地調整を行ってください。なお、改修工事にはミラクファンド各種をご用意ください。

※2.押出成形セメント板、ＧＲＣ板、ＰＣ部材などには下塗材として★エスケーハイブリッドシーラーＥＰＯ（クリヤー・ホワイト、15kg セット）、★マイルドシーラーＥＰＯ （クリヤー・ホワイト、
14kg セット）、または★ミラクシーラーＥＰＯ（15kg セット）をご使用ください。なお、軽量ＰＣ部材への施工は避けてください。

※3.★マイルドサビガードの★塗装用シンナーＡでの希釈率は、スプレー塗り時で「10～15」、刷毛・ローラー塗り時で「5～10」となります。
※4.この他下塗材として、★エスケーエポサビα（16kg 石油缶、４kg缶）もご使用いただけます。
※5.★エスケープレミアムＮＡＤシリコンの★塗料用シンナーAでの希釈率は、スプレー塗り時で「5～10」、刷毛・ローラー塗り時で「0～5」となります。
※6.★塗料用シンナーAで希釈する製品については、★塗料用シンナーAの他、★塗料用シンナーXもご使用いただけます。ただし、その他の材料は混ぜないでください。
※7.希釈しすぎますと光沢に影響を与えますので、シンナー希釈率及び所要量を厳守してください。
※8.★マイルドサビガードや★エスケープレミアムＮＡＤシリコンを使用した塗装器具は★ラッカーシンナーなどで洗浄してください。
※9.★マイルドサビガードや★エスケーエポサビα、★エスケープレミアムＮＡＤシリコンをご使用の際は、スプレーダストや製品の付着した布、紙、ローラー等が積み重なると、自然発火する恐れが
あるため、廃棄するまで水に漬けるなどして安全に保管してください。

(23℃)

(23℃)

○無機系コーティングなどが施されたサイディングボード面の中には適用できないものもあります。予め試験施工を実施し付着性を確認してください。付着性に問題がある場合は、目荒しを行ってくだ
さい。
○上塗材の希釈率は、試験施工などにより決定し、それ以降は同一の希釈率にて使用してください。なお、希釈率は色目及び施工時の気温により変化することがありますのでご了承ください。
○濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性のある部位への施工は避けてください。
○異なる色目で塗り重ねる場合、２回目の上塗りが１回目の上塗りを溶かし、ラインや帯がにじむ場合がありますのでご注意ください。
○艶調整品（艶有り以外の７分艶、５分艶、３分艶など）は、被塗物の形状、膜厚や色目、塗回数、希釈率の差などにより、実際の艶と若干異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時に
塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向があります。試験施工により確認の上、本施工に入ってください。 
○経年劣化したサイディングボード面への塗装は、表面劣化部分から剥離する場合があります。試験施工を行って付着性を確認の上、本施工に入ってください。
○上塗りにイエロー、レッド、ブルー、グリーン系など彩度の高い色目を塗装する場合は、隠ぺい性を高めるため、予め隠ぺい性の良い共色を塗装してください。
○上塗材は所定の乾燥時間（最終養生時間）を厳守してください。施工後、塗膜が乾燥するまでの時間内に降雨などにより塗膜表面が長時間、水分がかかった状態になりますと、所定の低汚染機能が
発揮されない場合があります。低汚染機能は乾燥後の塗膜で発揮されるため、乾燥過程で降雨などが予想される場合はシート養生を行うなどして、塗膜表面に雨が当たらないよう所定の乾燥時間を
厳守してください。
○施工当日に降雨、降雪、結露が予想される場合は施工を中止してください。また、気象の急変などにより、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからない
ようにしてください。
○施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、汚れが溜まりやすい目地の下部、雨が
かからない部位などは、注意が必要です。
○上塗材はむらなく均一に塗付してください。低汚染機能を発揮するためには、塗付量の確保が重要な事項です。特に凹部に塗り残しができないよう注意してください。
○鉄さび・シーリング材などが原因の汚染物質に対しては、低汚染機能が十分に発揮されません。各シーリング材は可塑剤を含まないノンブリードシーリングをご使用ください。
○軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどを用いた高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が
重なることで、パネルの変形や塗膜の膨れ、剥がれなどを生じることがあります。ご採用に当たっては最寄りの各営業所へお問い合わせください。
○既存塗膜の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
○防かび・防藻性は繁殖の抑制の効果を示すものです。施工部位の構造や形状、環境条件などにより、防かび・防藻性が十分に発揮されない場合があります。
○かびや藻が付着している場合は、ＳＫＫカビ除去剤＃５（塩素系）にて拭き取るなど、適切な下地処理をしてから塗装してください。
○補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ずとっておき、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
○補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認した上で希釈量等を決定してください。
○刷毛で補修塗りを行う際、スプレー塗りやローラー塗りと仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じることがあります。
○所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
○塗り重ね時間は環境（温度、湿度、換気、風通しやすさ）や膜厚によって変わります。
○低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
○改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合は、溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試験施工により確認の上、本施工に入ってください。
○シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
○間隔が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
○陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
○基材の洗浄に薬剤を用いた場合、薬剤洗浄後の水洗工程を入念に行ってください。薬剤が被塗面に残存したまま塗装すると塗膜の膨れ、剥がれ、白化につながる場合があります。
○ゴムやプラスチック等、可塑剤を含む部位に直接触れると軟化や剥離を生じることがありますので、そのような場所への塗装は避けてください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないよう
ご注意ください。
○ベンチやジャングルジムなどの遊具、テーブル、カウンター、棚、床など、物が常に置かれる箇所への塗装を避けてください。また、アルコールや油脂分（人の手など）が付着すると塗膜が軟化し、色移り
することがありますので、ご注意ください。
○塗膜の膨れ、剥がれ、白化の発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
○最終養生の時間内に、降雨、結露がある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生、艶引けにつながることがありますので、塗装を避けるか強制換気などで
表面の水分を除去してください。なお、しみが発生した場合は、乾燥後に水拭きなどで除去してください。
○強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により
雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
○材料は使用前に内容物が均一になるように十分に撹拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所
にて保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
○性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないでください。

塗膜の役割は単なる色替えや意匠変更だけではありません。躯体の保護機能も重要な役割の一つです。さらに、
塗膜は経年で劣化するため塗り替えが必要です。劣化したまま放置するとサイディング等の基材の劣化にもつながる
ため、計画的な塗り替えをお勧めします。

エスケープレミアムシリーズの製品としてラインアップされたエスケープレミアムＮＡＤシリコンは、弱溶剤タイプで
幅広い適性を有しています。外壁だけでなく様々な部位に使用できますので、戸建て住宅やマンション等の塗り
替えに最適です。

特殊ＮＡＤ技術によって一液化された弱溶剤形シリコン樹脂塗料であり、より優れた耐候性はもとより、より使い
やすい作業性、作業効率を考慮した塗料として進化しました。また、経済性にも非常に優れています。　

ラジカルの発生を抑えて建物を長持ちさせる
弱溶剤形ＮＡＤシリコン樹脂塗料！

の略で、「非水分散形」という意味です。

この特殊ＮＡＤ樹脂の応用により、塗り易い粘性を実現させる
レオロジーコントロール技術を大幅に向上させます。また、塗
膜の架橋密度が高まり、耐候性をさらに向上させます。

■ 新築仕上げ

工程 材料 　調合
( 重量比 )

所要量
( kg/㎡ ) 塗回数

間隔時間（hr）
工程内 工程間 最終養生

備考

下塗り

素地調整

1

上塗り2

上塗り2

下塗り

素地調整

1

■ 施工上の注意事項

※1

※2

※6.7

※6.7

※4.6

24 以上3以上
48 以内 －

－－

２

1

24 以上3以上
48 以内 －

－

２

1～２

0.22 ～ 0.26

0.13 ～ 0.16

100

100

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

100エスケープレミアムＮＡＤシリコン

※ 5

※ 3

0 ～ 10

5 ～ 15

－

－

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

※ 5
0 ～ 10 －塗料用シンナー A

0.25 ～ 0.30

0.10 ～ 0.15 3 以上 3以上
7日以内

3以上
1ヶ月以内

マイルドサビガード

●被塗装面のミルスケール、ほこり、油脂分、水分などを除去し、清浄にしてください。
●さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダーなどで十分に除去してください。

●下地はよく乾燥させ、含水率 10％以下、pH10 以下としてください。
●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修してください。

一液マイルドシーラーＥＳ
（クリヤー・ホワイト）

【外壁・平滑仕上げ】

【鉄部】

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

1 6

戸建て塗り替えの決定版！
抜群の使いやすさと性能。

・・・



※ 5

0.20 ～ 0.5
16 以上

16 以上

0.25 ～ 0.35

ウールローラー
刷毛

●旧塗膜に脆弱性のある場合は、サンダー及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去し、ミラクファンドKC-1000で段差修正後、
　パターンの復元を行ってください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。

塗料用シンナー A

工程 材料 　調合
( 重量比 )

所要量
( kg/㎡ ) 塗回数

間隔時間（hr）
工程内 工程間 最終養生

備考

上塗り

下地調整

1
※６.７.８

24 以上3以上
48 以内 －２

0.25 ～ 0.35

－

100

※５

(23℃)

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

【外壁（改装）/上塗りの塗り替えの場合】

0～ 10

※１

(23℃)【外壁（改装）/窯業系サイディングボードの場合】

注） ・★マイルドＳＤサーフエポプレミアムの他、水性 SDサーフエポプレミアム（15kg 石油缶）もご使用いただけます。
 ・光触媒や親水性タイプの表面コーティング、無機系コーティング材が塗装されているサイディングの場合は、下塗りに★エスケーハイブリッドシーラー EPO（クリヤー・ホワイト、
　　   15kg セット）をご使用ください。
 ・下地、旧塗膜の劣化が著しい場合には、下塗りに★エスケーハイブリッドシーラー EPO（クリヤー・ホワイト、15kg セット）をご使用ください。

下地調整

上塗り

下塗り1

2
※６.７.８

注）

●劣化した塗膜は除去してください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。
●劣化した目地は除去した後、シーリング材による打ち替えを行ってください。

100

100

※４
0 ～ 20

0 ～ 10 －

－
－

－

－

24 以上3以上
48 以内

３以上
7日以内

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

マイルドＳＤサーフエポ プレミアム

エスケープレミアムＮＡＤシリコン 0.22 ～0.35

0.18～0.40

(23℃)【外装（改装）】注：旧塗膜は活膜であることを想定しています。

下塗り
( 厚付け
仕上げ )

下塗り
( 薄付け
仕上げ )

上塗り

1

2

3

注）

注）エスケー弾性プレミアムフィラーの厚付け仕上げの場合の清水での希釈率は、マスチックローラー塗り時で「2～ 5」、リシンガン塗り時で「5～ 8」となります。

下地調整
※１

●旧塗膜に脆弱性のある場合は、サンダー及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去し、ミラクファンドKC-1000で段差修正後、
　パターンの復元を行ってください。なお、セメント系下地調整材（ミラクファンドＫＣ-1000、ミラクファンドＫＣ-2000、
　ミラクファンドＫＣ-3000など）を用いる場合は、下地調整後、水性ミラクシーラーエコなどの下塗材を塗付してください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。

－

－

24 以上3以上
48 以内

－

－

－

－

１

１

１

２

－

－

－塗 料 用 シ ン ナ ー A

清　　水

清　　水

エスケー弾性プレミアムフィラー 100

100

100

0.5 ～ 1.0

２～８

※５
0 ～ 10

５～８

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

エスケー弾性プレミアムフィラー M-9ローラー
（マスチックローラー）
リシンガン
口径：4～5mm
圧力：392～588kPa

※６.７.８

(23℃)【鉄部（改装）】

下地調整

下塗り

上塗り

1

2

※３.６.７

※６.７.８

※５
0 ～ 10

100

100

－

－

－

－

－

24 以上3以上
48 以内

３以上
１ヶ月以内

●被塗装面のほこり、油脂分、水分などを除去し、清浄にしてください。
●さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダーなどで十分に除去してください。

0.22 ～ 0.26

0.13 ～ 0.16

２

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

マイルドサビガード

※２
5～ 15

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

(23℃)【木部（改装）】

下地調整
※１.11

下塗り
※７

●汚れ、付着物などをサンドペーパーで除去してください。
●やにはあらかじめセラックニスなどで処理しておいてください。

－ －3以上
7日以内

3以上
7日以内

塗料用シンナー A

0.13 ～ 0.20100
※５

0 ～ 10 －
１～２

ＳＫ木部用下塗材

※1. 下地の状況によりシーラーや表面の目荒しが必要な場合があります。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。
※2. ★マイルドサビガードの★塗装用シンナーＡでの希釈率は、スプレー塗り時で「10 ～ 15」、刷毛・ローラー塗り時で「5～ 10」となります。
※3. この他下塗材として、★エスケーエポサビα（16kg 石油缶、４kg缶）もご使用いただけます。
※4. ★マイルド SD サーフエポの★塗料用シンナー Aでの希釈率は、スプレー塗り時で「10～ 20」、刷毛・ローラー塗り時で「0～ 10」となります。低温下では塗料粘度が高くなります。希釈範囲

内で希釈率を上げてください。
※5. ★エスケープレミアムＮＡＤシリコンの★塗料用シンナーAでの希釈率は、スプレー塗り時で「5～ 10」、刷毛・ローラー塗り時で「0～ 5」となります。低温下では塗料粘度が高くなります。

希釈範囲内で希釈率を上げてください。
※6. 凹凸の大きな基材など下地の種類によっては所要量が多くなりますのでご注意ください。
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層のダブルでガードすることにより、ラジカルの発生を抑制するとともに、わずかに発生したラジカ
ルもラジカルキャッチャーが捕捉します。さらに、内部架橋による超耐候性特殊ＮＡＤシリコン樹脂
の働きで優れた耐候性を発揮します。

ラジカルコントロール技術
×

ＮＡＤ技術

無機顔料

従来の汎用塗料は、紫外線、酸素、水などが、塗膜の中に含まれる無機顔料と接触することで劣化因子である
ラジカルが発生し、結合材として使用される樹脂の結合が破壊され、塗膜劣化の原因となります。

無機顔料

内部架橋による高分子量の架橋構造を
有する塗膜は、緻密かつ耐候性に優れた
強靭な塗膜を形成。さらに、ラジカル
キャッチャーがわずかに発生したラジ
カルを捕捉する。

超耐候性ＮＡＤシリコン樹脂

エスケープレミアムＮＡＤシリコンの
ここがプレミアム

そこで、ラジカルの発生を抑えて建物を長持ちさせるオールラウンドの塗料、
エスケープレミアムＮＡＤシリコンをお薦めします。

２層でシールド

■ 標準施工仕様
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上塗り
※６.７.８

24 以上－3以上
48 以内

塗料用シンナー A

0.22 ～ 0.26100
※５

0 ～ 10 －
２

エスケープレミアムＮＡＤシリコン ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
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ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
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25

塗膜

無機シールド層により無機顔料の
表面を保護。ラジカルの発生を
抑制する。

無機顔料とハイブリッドシリコン
樹脂との分散性をコントロール。
無機シールド層のラジカル抑制
効果を最大限に引き出す。1
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特殊設計により、かびや藻などの微生物汚染に対して強い
抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。

隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロール技術に
よる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させま
す。また、強溶剤形塗料と比較して臭気が少なく、
作業環境の改善に役立ちます。

重金属（鉛・クロム）や有害なイソシアネートなどを
配合していない安全に配慮した設計です。

一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながり
ます。また、耐久性にも優れているためＬＣＣ（ライフ
サイクルコスト）の観点からも経済的です。

★エスケープレミアムＮＡＤシリコン･････････････････
　　　　　　（艶有り・3分艶・5分艶・7分艶）
★エスケーハイブリッドシーラーＥＰＯ ･･････････････
　　　　　　（クリヤー・ホワイト）
★マイルドＳＤサーフエポプレミアム･････････････････
　水性ＳＤサーフエポプレミアム･････････････････････
　エスケー弾性プレミアムフィラー･･･････････････････
★一液マイルドシーラーＥＳ（クリヤー・ホワイト）･････
★マイルドサビガード･･･････････････････････････････

★SK 木部用下塗材･･････････････････････････････････

15kg 石油缶（標準塗坪：42 ～ 68 ㎡／缶）
4kg 缶（標準塗坪：11 ～ 18 ㎡／缶）
15kg セット （主剤 12.5kg、硬化剤 2.5kg）
（標準塗坪：60 ～ 300 ㎡／セット）注　
15kg 石油缶（標準塗坪：38 ～ 83 ㎡／缶）
15kg 石油缶（標準塗坪：38 ～ 83 ㎡／缶）
15kg 石油缶（標準塗坪：15 ～ 75 ㎡／缶）
14kg 石油缶（標準塗坪：93 ～ 140 ㎡／缶）
16kg 石油缶（標準塗坪：100 ～ 123 ㎡／缶）
4kg 缶（標準塗坪：25 ～ 30 ㎡／缶）
16kg 石油缶（標準塗坪：80 ～ 123 ㎡／缶）
 4kg 缶（標準塗坪：20 ～ 30 ㎡／缶）

注）下地の種類によって標準塗坪が異なります。詳しくは、エスケーハイブリッドシーラーＥＰＯちらしをご参照ください。
※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

【危険情報と安全対策】
製品の取り扱いは、それぞれの安全データシート（SDS）に従ってください。特に★印の
ついている製品は溶剤形のため、下記の点にご注意ください。
１．引火性の液体であるため、火気厳禁です。
２．有機溶剤中毒の恐れがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを
使用するなどの安全対策を行ってください。

３．施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように十分注意してください。
※屋内作業等、使用環境によっては、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則
等の規制を受ける場合があります。詳しくは別途、施工仕様書等をご確認ください。

ラジカルコントロール技術とＮＡＤ技術の応用に
より緻密かつ強靭な塗膜を形成し、超耐久性・
超耐候性を示します。また、耐水性、耐アルカリ性、
耐薬品性にも優れています。

特殊ＮＡＤシリコン樹脂塗料の滑らか
かつ肉持ち感のある塗膜は、光沢の
ある仕上がり性を示します。艶を抑えた
仕上がりをご希望の場合は、エスケー
プレミアムＮＡＤシリコン７分艶・５分艶・
３分艶をご使用ください。

・コンクリート、セメントモルタル、ALC パネル、
   サイディングボード、各種旧塗膜（活膜）など
・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
・樋（硬質塩ビ）
・木部など

光
沢
保
持
率
（
％
）

エスケープレミアムＮＡＤシリコン
汎用アクリルシリコン樹脂塗料
汎用ポリウレタン樹脂塗料

100

  80

  60

  40

  20

    0
0 1,200 2,500 5,000

照射時間（hr ）

PREMIUM
1

PREMIUM
2

PREMIUM
3

PREMIUM
4

PREMIUM
6

PREMIUM
5

PREMIUM
7

耐候性・耐久性

仕上がり性

低汚染性 防かび・防藻性

経 済 性作 業 性

環境対応

汎用塗料 エスケープレミアムＮＡＤシリコン

3

緻密な特殊ＮＡＤシリコン樹脂の架橋塗膜は、汎用
塗料と比較して汚れにくい構造となっています。

■ 塗り替えサイクルの目安

エスケープレミアムＮＡＤシリコン 15 年 15 年

10 年 10 年 10 年

新築・改修時 10 年 20 年 30 年

２回／30 年

３回／30 年従来シリコン樹脂塗料

汚れに強く、塗膜が長持ちするため、従来のシリコン樹脂塗料に比べ、塗り替え回数を減らせます。

一液弱溶剤形特殊変性
エポキシ樹脂さび止め塗料

■ 促進耐候性試験（キセノンランプ法）

【施工後の注意】
本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質
過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。

■ 荷　姿

■ 用　途 ■ 適用下地

光沢の比較（艶有り）

それぞれの下地に合わせて、各種仕様をお選びください。
■ 特長

戸建て住宅、マンション等の建築物の内外壁、各種金属部位など

光触媒・無機コーティングの
サイディングには ...

※塗り替え年数は目安です。建物の立地条件、環境によって異なります。また、塗り替えに関するコスト等は下地の劣化状況によっても異なります。
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戸建て住宅、マンション等の建築物の内外壁、各種金属部位など

光触媒・無機コーティングの
サイディングには ...

※塗り替え年数は目安です。建物の立地条件、環境によって異なります。また、塗り替えに関するコスト等は下地の劣化状況によっても異なります。
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※ 5

0.20 ～ 0.5
16 以上

16 以上

0.25 ～ 0.35

ウールローラー
刷毛

●旧塗膜に脆弱性のある場合は、サンダー及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去し、ミラクファンドKC-1000で段差修正後、
　パターンの復元を行ってください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。

塗料用シンナー A

工程 材料 　調合
( 重量比 )

所要量
( kg/㎡ ) 塗回数

間隔時間（hr）
工程内 工程間 最終養生

備考

上塗り

下地調整

1
※６.７.８

24 以上3以上
48 以内 －２

0.25 ～ 0.35

－

100

※５

(23℃)

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

【外壁（改装）/上塗りの塗り替えの場合】

0～ 10

※１

(23℃)【外壁（改装）/窯業系サイディングボードの場合】

注） ・★マイルドＳＤサーフエポプレミアムの他、水性 SDサーフエポプレミアム（15kg 石油缶）もご使用いただけます。
 ・光触媒や親水性タイプの表面コーティング、無機系コーティング材が塗装されているサイディングの場合は、下塗りに★エスケーハイブリッドシーラー EPO（クリヤー・ホワイト、
　　   15kg セット）をご使用ください。
 ・下地、旧塗膜の劣化が著しい場合には、下塗りに★エスケーハイブリッドシーラー EPO（クリヤー・ホワイト、15kg セット）をご使用ください。

下地調整

上塗り

下塗り1

2
※６.７.８

注）

●劣化した塗膜は除去してください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。
●劣化した目地は除去した後、シーリング材による打ち替えを行ってください。

100

100

※４
0 ～ 20

0 ～ 10 －

－
－

－

－

24 以上3以上
48 以内

３以上
7日以内

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

マイルドＳＤサーフエポ プレミアム

エスケープレミアムＮＡＤシリコン 0.22 ～0.35

0.18～0.40

(23℃)【外装（改装）】注：旧塗膜は活膜であることを想定しています。

下塗り
( 厚付け
仕上げ )

下塗り
( 薄付け
仕上げ )

上塗り

1

2

3

注）

注）エスケー弾性プレミアムフィラーの厚付け仕上げの場合の清水での希釈率は、マスチックローラー塗り時で「2～ 5」、リシンガン塗り時で「5～ 8」となります。

下地調整
※１

●旧塗膜に脆弱性のある場合は、サンダー及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去し、ミラクファンドKC-1000で段差修正後、
　パターンの復元を行ってください。なお、セメント系下地調整材（ミラクファンドＫＣ-1000、ミラクファンドＫＣ-2000、
　ミラクファンドＫＣ-3000など）を用いる場合は、下地調整後、水性ミラクシーラーエコなどの下塗材を塗付してください。
●高圧洗浄（5～ 15MPa）にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去してください。

－

－

24 以上3以上
48 以内

－

－

－

－

１

１

１

２

－

－

－塗 料 用 シ ン ナ ー A

清　　水

清　　水

エスケー弾性プレミアムフィラー 100

100

100

0.5 ～ 1.0

２～８

※５
0 ～ 10

５～８

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

エスケー弾性プレミアムフィラー M-9ローラー
（マスチックローラー）
リシンガン
口径：4～5mm
圧力：392～588kPa

※６.７.８

(23℃)【鉄部（改装）】

下地調整

下塗り

上塗り

1

2

※３.６.７

※６.７.８

※５
0 ～ 10

100

100

－

－

－

－

－

24 以上3以上
48 以内

３以上
１ヶ月以内

●被塗装面のほこり、油脂分、水分などを除去し、清浄にしてください。
●さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダーなどで十分に除去してください。

0.22 ～ 0.26

0.13 ～ 0.16

２

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

マイルドサビガード

※２
5～ 15

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

(23℃)【木部（改装）】

下地調整
※１.11

下塗り
※７

●汚れ、付着物などをサンドペーパーで除去してください。
●やにはあらかじめセラックニスなどで処理しておいてください。

－ －3以上
7日以内

3以上
7日以内

塗料用シンナー A

0.13 ～ 0.20100
※５

0 ～ 10 －
１～２

ＳＫ木部用下塗材

※1. 下地の状況によりシーラーや表面の目荒しが必要な場合があります。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。
※2. ★マイルドサビガードの★塗装用シンナーＡでの希釈率は、スプレー塗り時で「10 ～ 15」、刷毛・ローラー塗り時で「5～ 10」となります。
※3. この他下塗材として、★エスケーエポサビα（16kg 石油缶、４kg缶）もご使用いただけます。
※4. ★マイルド SD サーフエポの★塗料用シンナー Aでの希釈率は、スプレー塗り時で「10～ 20」、刷毛・ローラー塗り時で「0～ 10」となります。低温下では塗料粘度が高くなります。希釈範囲

内で希釈率を上げてください。
※5. ★エスケープレミアムＮＡＤシリコンの★塗料用シンナーAでの希釈率は、スプレー塗り時で「5～ 10」、刷毛・ローラー塗り時で「0～ 5」となります。低温下では塗料粘度が高くなります。

希釈範囲内で希釈率を上げてください。
※6. 凹凸の大きな基材など下地の種類によっては所要量が多くなりますのでご注意ください。
※7. ★塗料用シンナーAで希釈する製品については、★塗料用シンナーAの他、★塗料用シンナーXもご使用いただけます。ただし、その他の材料は混ぜないでください。
※8. 希釈しすぎますと光沢に影響を与えますので、シンナー希釈率及び所要量を厳守してください。
※9. ★マイルドサビガードや★エスケープレミアムＮＡＤシリコンを使用した塗装器具は★ラッカーシンナーなどで洗浄してください。
※10.★マイルドサビガードや★エスケーエポサビα、★SK木部用下塗材、★エスケープレミアムＮＡＤシリコンをご使用の際は、スプレーダストや製品の付着した布、紙、ローラー等が積み重なると、

自然発火する恐れがあるため、廃棄するまで水に漬けるなどして安全に保管してください。
※11.新木の場合の乾燥の程度は 18％以下としてください。また、節止めには必ずセラックニスを塗装してください。

エスケープレミアムＮＡＤシリコンは無機顔料 の表面を高緻密有機シールド層と高緻密無機シールド
層のダブルでガードすることにより、ラジカルの発生を抑制するとともに、わずかに発生したラジカ
ルもラジカルキャッチャーが捕捉します。さらに、内部架橋による超耐候性特殊ＮＡＤシリコン樹脂
の働きで優れた耐候性を発揮します。

ラジカルコントロール技術
×

ＮＡＤ技術

無機顔料

従来の汎用塗料は、紫外線、酸素、水などが、塗膜の中に含まれる無機顔料と接触することで劣化因子である
ラジカルが発生し、結合材として使用される樹脂の結合が破壊され、塗膜劣化の原因となります。

無機顔料

内部架橋による高分子量の架橋構造を
有する塗膜は、緻密かつ耐候性に優れた
強靭な塗膜を形成。さらに、ラジカル
キャッチャーがわずかに発生したラジ
カルを捕捉する。

超耐候性ＮＡＤシリコン樹脂

エスケープレミアムＮＡＤシリコンの
ここがプレミアム

そこで、ラジカルの発生を抑えて建物を長持ちさせるオールラウンドの塗料、
エスケープレミアムＮＡＤシリコンをお薦めします。

２層でシールド

■ 標準施工仕様

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

上塗り
※６.７.８

24 以上－3以上
48 以内

塗料用シンナー A

0.22 ～ 0.26100
※５

0 ～ 10 －
２

エスケープレミアムＮＡＤシリコン ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：800 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

25

塗膜

無機シールド層により無機顔料の
表面を保護。ラジカルの発生を
抑制する。

無機顔料とハイブリッドシリコン
樹脂との分散性をコントロール。
無機シールド層のラジカル抑制
効果を最大限に引き出す。1
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既調合

※1.ALC 面、多孔質地下、粗面、その他下地に問題がある場合には、カケンフィラー（粉体 20kg 袋、混和液 10kg 石油缶）、ミラクファンドＫＣ-1000（粉体 20kg 袋、混和液 5kg ポリ容器）などにて、
下地調整を行ってください。なお、改修工事にはミラクファンド各種をご用意ください。

※2.押出成形セメント板、ＧＲＣ板、ＰＣ部材などには下塗材として★エスケーハイブリッドシーラーＥＰＯ（クリヤー・ホワイト、15kg セット）、★マイルドシーラーＥＰＯ （クリヤー・ホワイト、
14kg セット）、または★ミラクシーラーＥＰＯ（15kg セット）をご使用ください。なお、軽量ＰＣ部材への施工は避けてください。

※3.★マイルドサビガードの★塗装用シンナーＡでの希釈率は、スプレー塗り時で「10～15」、刷毛・ローラー塗り時で「5～10」となります。
※4.この他下塗材として、★エスケーエポサビα（16kg 石油缶、４kg缶）もご使用いただけます。
※5.★エスケープレミアムＮＡＤシリコンの★塗料用シンナーAでの希釈率は、スプレー塗り時で「5～10」、刷毛・ローラー塗り時で「0～5」となります。
※6.★塗料用シンナーAで希釈する製品については、★塗料用シンナーAの他、★塗料用シンナーXもご使用いただけます。ただし、その他の材料は混ぜないでください。
※7.希釈しすぎますと光沢に影響を与えますので、シンナー希釈率及び所要量を厳守してください。
※8.★マイルドサビガードや★エスケープレミアムＮＡＤシリコンを使用した塗装器具は★ラッカーシンナーなどで洗浄してください。
※9.★マイルドサビガードや★エスケーエポサビα、★エスケープレミアムＮＡＤシリコンをご使用の際は、スプレーダストや製品の付着した布、紙、ローラー等が積み重なると、自然発火する恐れが
あるため、廃棄するまで水に漬けるなどして安全に保管してください。

(23℃)

(23℃)

○無機系コーティングなどが施されたサイディングボード面の中には適用できないものもあります。予め試験施工を実施し付着性を確認してください。付着性に問題がある場合は、目荒しを行ってくだ
さい。
○上塗材の希釈率は、試験施工などにより決定し、それ以降は同一の希釈率にて使用してください。なお、希釈率は色目及び施工時の気温により変化することがありますのでご了承ください。
○濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性のある部位への施工は避けてください。
○異なる色目で塗り重ねる場合、２回目の上塗りが１回目の上塗りを溶かし、ラインや帯がにじむ場合がありますのでご注意ください。
○艶調整品（艶有り以外の７分艶、５分艶、３分艶など）は、被塗物の形状、膜厚や色目、塗回数、希釈率の差などにより、実際の艶と若干異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時に
塗継ぎ箇所で艶むらを生じやすい傾向があります。試験施工により確認の上、本施工に入ってください。 
○経年劣化したサイディングボード面への塗装は、表面劣化部分から剥離する場合があります。試験施工を行って付着性を確認の上、本施工に入ってください。
○上塗りにイエロー、レッド、ブルー、グリーン系など彩度の高い色目を塗装する場合は、隠ぺい性を高めるため、予め隠ぺい性の良い共色を塗装してください。
○上塗材は所定の乾燥時間（最終養生時間）を厳守してください。施工後、塗膜が乾燥するまでの時間内に降雨などにより塗膜表面が長時間、水分がかかった状態になりますと、所定の低汚染機能が
発揮されない場合があります。低汚染機能は乾燥後の塗膜で発揮されるため、乾燥過程で降雨などが予想される場合はシート養生を行うなどして、塗膜表面に雨が当たらないよう所定の乾燥時間を
厳守してください。
○施工当日に降雨、降雪、結露が予想される場合は施工を中止してください。また、気象の急変などにより、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからない
ようにしてください。
○施工部位により、低汚染性が十分に発揮されないケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、汚れが溜まりやすい目地の下部、雨が
かからない部位などは、注意が必要です。
○上塗材はむらなく均一に塗付してください。低汚染機能を発揮するためには、塗付量の確保が重要な事項です。特に凹部に塗り残しができないよう注意してください。
○鉄さび・シーリング材などが原因の汚染物質に対しては、低汚染機能が十分に発揮されません。各シーリング材は可塑剤を含まないノンブリードシーリングをご使用ください。
○軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業系サイディング及び発泡ウレタンなどを用いた高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が
重なることで、パネルの変形や塗膜の膨れ、剥がれなどを生じることがあります。ご採用に当たっては最寄りの各営業所へお問い合わせください。
○既存塗膜の剥離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
○防かび・防藻性は繁殖の抑制の効果を示すものです。施工部位の構造や形状、環境条件などにより、防かび・防藻性が十分に発揮されない場合があります。
○かびや藻が付着している場合は、ＳＫＫカビ除去剤＃５（塩素系）にて拭き取るなど、適切な下地処理をしてから塗装してください。
○補修塗りが必要な場合がありますので、補修用に使用塗料の控えを必ずとっておき、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
○補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認した上で希釈量等を決定してください。
○刷毛で補修塗りを行う際、スプレー塗りやローラー塗りと仕上がり肌の違いにより、色目に若干の差を生じることがあります。
○所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の各種条件により増減します。
○塗り重ね時間は環境（温度、湿度、換気、風通しやすさ）や膜厚によって変わります。
○低温又は高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
○改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合は、溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢみなどの異状が発生することがあります。試験施工により確認の上、本施工に入ってください。
○シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。詳しくは、最寄りの各営業所へお問い合わせください。
○間隔が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
○陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異状を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
○基材の洗浄に薬剤を用いた場合、薬剤洗浄後の水洗工程を入念に行ってください。薬剤が被塗面に残存したまま塗装すると塗膜の膨れ、剥がれ、白化につながる場合があります。
○ゴムやプラスチック等、可塑剤を含む部位に直接触れると軟化や剥離を生じることがありますので、そのような場所への塗装は避けてください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないよう
ご注意ください。
○ベンチやジャングルジムなどの遊具、テーブル、カウンター、棚、床など、物が常に置かれる箇所への塗装を避けてください。また、アルコールや油脂分（人の手など）が付着すると塗膜が軟化し、色移り
することがありますので、ご注意ください。
○塗膜の膨れ、剥がれ、白化の発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
○最終養生の時間内に、降雨、結露がある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、しみの発生、艶引けにつながることがありますので、塗装を避けるか強制換気などで
表面の水分を除去してください。なお、しみが発生した場合は、乾燥後に水拭きなどで除去してください。
○強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により
雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。冬期においては、施工条件が特に厳しくなる場合があるため、事前に関係者と十分な打ち合わせを行ってください。
○材料は使用前に内容物が均一になるように十分に撹拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所
にて保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
○性能に支障をきたす可能性がありますので、当社指定以外の材料を混ぜないでください。

塗膜の役割は単なる色替えや意匠変更だけではありません。躯体の保護機能も重要な役割の一つです。さらに、
塗膜は経年で劣化するため塗り替えが必要です。劣化したまま放置するとサイディング等の基材の劣化にもつながる
ため、計画的な塗り替えをお勧めします。

エスケープレミアムシリーズの製品としてラインアップされたエスケープレミアムＮＡＤシリコンは、弱溶剤タイプで
幅広い適性を有しています。外壁だけでなく様々な部位に使用できますので、戸建て住宅やマンション等の塗り
替えに最適です。

特殊ＮＡＤ技術によって一液化された弱溶剤形シリコン樹脂塗料であり、より優れた耐候性はもとより、より使い
やすい作業性、作業効率を考慮した塗料として進化しました。また、経済性にも非常に優れています。　

ラジカルの発生を抑えて建物を長持ちさせる
弱溶剤形ＮＡＤシリコン樹脂塗料！

の略で、「非水分散形」という意味です。

この特殊ＮＡＤ樹脂の応用により、塗り易い粘性を実現させる
レオロジーコントロール技術を大幅に向上させます。また、塗
膜の架橋密度が高まり、耐候性をさらに向上させます。

■ 新築仕上げ

工程 材料 　調合
( 重量比 )

所要量
( kg/㎡ ) 塗回数

間隔時間（hr）
工程内 工程間 最終養生

備考

下塗り

素地調整

1

上塗り2

上塗り2

下塗り

素地調整

1

■ 施工上の注意事項

※1

※2

※6.7

※6.7

※4.6

24 以上3以上
48 以内 －

－－

２

1

24 以上3以上
48 以内 －

－

２

1～２

0.22 ～ 0.26

0.13 ～ 0.16

100

100

エスケープレミアムＮＡＤシリコン

100エスケープレミアムＮＡＤシリコン

※ 5

※ 3

0 ～ 10

5 ～ 15

－

－

塗料用シンナー A

塗料用シンナー A

※ 5
0 ～ 10 －塗料用シンナー A

0.25 ～ 0.30

0.10 ～ 0.15 3 以上 3以上
7日以内

3以上
1ヶ月以内

マイルドサビガード

●被塗装面のミルスケール、ほこり、油脂分、水分などを除去し、清浄にしてください。
●さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダーなどで十分に除去してください。

●下地はよく乾燥させ、含水率 10％以下、pH10 以下としてください。
●付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修してください。

一液マイルドシーラーＥＳ
（クリヤー・ホワイト）

【外壁・平滑仕上げ】

【鉄部】

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

ローラー、刷毛
エアレススプレーガン
吐出量：600 ～ 1000 ㎖ / 分
パターン幅：25 ～ 30cm

1 6

戸建て塗り替えの決定版！
抜群の使いやすさと性能。

・・・



［製作年月：2024年12月］（241210.NL-1）


